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Mit amtlichem Priifzeugnis nach DVGW-Merkblatt W 270 und W 347

Anwendungsbereiche

® FUr innen und auBen.

= Fur Wand und Boden.

® FUr Fugenbreiten von 5 bis 20 mm.

m Zum Verfugen von Belagen aus Stein-
zeug- und Steingutplatten, Ziegelflie-
sen, Bodenklinkerplatten und
Betonwerksteinplatten.

m Zum Verfugen von Verblendmauer-
werk.

Produkteigenschaften

m Wasserfest und frostbestéandig, uni-
versell innen und auBen einsetzbar.

m Rissefrei aushartend, die Fuge reift
nicht und bricht nicht aus.

m Geschmeidig, dadurch leicht verar-
beitbar.

m Die Farbténe von PCI FT Fugen-
breit sind an die PCI-Fugendicht-
stoffe angepasst.

= Zum Verfugen von keramischen Bela-
gen in Bereichen, die grundsétzlich
den DVGW-Merkblattern entsprechen
mussen, z. B.Trinkwasserbehélter,
oder fur Objekte, die diesen Anforde-
rungen entsprechen sollen, z. B.
Schwimmbéder, Brauwasser-Vorrats-
behalter usw.

= Mit amtlichem Prifzeugnis fUr den
Trinkwasserbereich nach DVGW-
Arbeitsblatt W 270 und DVGW-
Arbeitsblatt W 347 (Hygiene-Institut
Gelsenkirchen).
Prifzeugnisse sind abrufbar unter
www.pci-augsburg.de

Fur Bau-Profis
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b oo

Fur rissefreie Fugen in Breiten von 5 bis 20 mm.

A Brand of

- BASF

The Chemical Company
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis

Komponenten
Kennzeichnung nach

- Gefahrgutverordnung StraBe, Eisenbahn und Binnenschiff-
fahrt (GGVSEB)

- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
Weitergehende Informationen siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.

Lagerfahigkeit

Anwendungstechnische Daten

Verbrauch

(bei 10 mm Fugenbreite und 8 mm Fugentiefe)
- Spaltklinker 24 x 11,5 cm

- Platten 40 x 40 cm

Ergiebigkeit

(bei 10 mm Fugenbreite und 8 mm Fugentiefe)
- Spaltklinker 24 x 11,5 cm:

- Platten 40 x 40 cm:

Fugenbreite

Verarbeitungstemperatur

Anmachwasser
- bei Bodenfugen

1 kg Pulver
5-kg-Beutel
25-kg-Sack

- bei Wandfugen

- bei Verblendmauerwerk
1 kg Pulver
5-kg-Beutel
25-kg-Sack

Reifezeit

Verarbeitbarkeitsdauer®

Aushértezeiten

- begehbar nach*

- regenfest nach*

- wasserbelastbar nach*

Temperaturbestandigkeit

Modifizierter Zementmortel

Enthéalt weder Asbest noch anderweitige Mineralfasern. Kein
gesundheitsschadlicher silikogener Quarz-Feinstaub bei der
Verarbeitung

1-komponentig

kein Gefahrgut

reizend, enthalt Zement

mind. 12 Monate; trocken, nicht dauerhaft tber + 30 °C
lagern.

ca. 1,5 kg/m2

ca. 600 g/m?

25 kg sind ausreichend 5 kg sind ausreichend
fur ca.: fur ca.:

16,5 m? 3,0 m2

41,5 m? 8,0 m?

5 bis 20 mm

+ 5 °C bis + 25 °C (Untergrundtemperatur)

0,21

11

51

Wassermenge reduzieren auf gewtinschte Mortelkonsistenz

0,141

0,71

85

ca. 3 Minuten
ca. 60 Minuten

ca. 12 Stunden

ca. 8 Stunden

ca. 4 Tagen

- 20 °C bis + 80 °C

*Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verk(rzen, niedrigere Temperaturen verldngern diese Zeiten.
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Untergrundvorbehandlung

m Die Fugen sofort nach dem Ansetzen
der Platten gleichmaBig tief auf Plat-
tendicke auskratzen und reinigen.
Ansetz- oder Verlegemortel erharten

lassen. Bei saugfahiger Keramik
Fugen unmittelbar vor dem Verfugen
vornassen.

Verarbeitung von PCI FT-Fugenbreit

1 Anmachwasser (siehe Tabelle ,Daten
zur Verarbeitung/Technische Daten”) in
ein sauberes ArbeitsgefaB geben. An-
schlieBend Pulver zugeben und mit ge-
eignetem Ruhr- oder Mischwerkzeug
(z. B.von der Firma Collomix) als Aufsatz
auf eine Bohrmaschine zu einem plasti-
schen, knollenfreien Mdrtel anrtihren.

2 Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minu-
ten nochmals aufrhren.

3 Verfugung

Bodenverfugung

Fugenmortel mit Gummiwischer oder
PCI Gummifugscheibe bindig in die
Fugen einbringen und Oberflache dia-
gonal sauber abziehen, falls erforderlich
nachschldmmen. Nach dem Anziehen
des Mortels (Fingerprobe) mit einem
leicht angefeuchteten Schwamm abrei-
ben.

Wandverfugung

Fugenmortel mit PCI Gummifugscheibe
in die Fugen einbringen, anziehen las-
sen und evil. ein zweites Mal bindig
nachschldmmen. Nach ausreichendem
Anziehen (Fingerprobe) mit einem leicht
angefeuchteten Schwamm abreiben.

4 Nach dem Abtrocknen den verblei-
benden Mértelschleier mit einem feuch-
ten Schwamm entfernen.

If i L)

PCI FT Fugenbreit bundig in die Fugen einbrin-
gen. Oberflache sauber abziehen ...

... und anschlieBend mit einem feuchten
Schwamm nachwaschen.
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Lieferform

25-kg-Kraftpapier-Sack 5-kg-Beutel

Basalt Nr. 19 Hellgrau Nr. 21
Art.-Nr./EAN-Prifz. 1935/1 Art.-Nr./EAN-Prifz. 1982/5
Hellgrau Nr. 21 Zementgrau Nr. 31
Art.-Nr./EAN-Prifz. 1936/8 Art.-Nr./EAN-Prifz. 1932/0

Zementgrau Nr. 31
Art.-Nr./EAN-Prifz. 1931/3
Anthrazit Nr. 47
Art.-Nr./EAN-Prifz. 1938/2

geringe druckbedingte Farbabweichun-
gen vorbehalten.

21 Hellgrau 19 Basalt

31 Zementgrau 47 Anthrazit
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Bitte beachten Sie

m PCI FT Fugenbreit nicht bei Tempera-
turen unter + 5 °C und Uber + 25 °C,
bei Regen oder Zugluft verarbeiten.

m Hohere Temperaturen verklrzen, tie-
fere Temperaturen verlangern die Ver-
arbeitungszeit. Frisch verfugte Belage
im AuBenbereich und Belage aus
nicht saugendem Plattenmaterial mit
Folie abdecken und feucht halten.

= Vor dem Verfugen Randanschluss-
und Bewegungsfugen durch Einste-
cken von Styroporstreifen oder
Schaumprofilen sichern. Vor dem
elastischen Verfugen Schutzstreifen
entfernen.

m Bei nicht glasierten Fliesen und Plat-
ten kann nach dem Verfugen ein Mor-
telschleier zurtickbleiben.
Empfehlungen des Fliesenherstellers
beachten. Falls abgeséuert werden
muss, Fugen ausreichend vornassen.

® Fugen zwischen Plattenflachen, Ein-
bauteilen und Rohrdurchfihrungen
sowie Eck- und Anschlussfugen elas-
tisch mit PCI Silcofug E, PCI Silco-
ferm S, in Verbindung mit Natur-
werksteinbelagen mit PCI Carraferm
sowie in Trinkwasserbehaltern mit
PCI Silcoferm KTW schlieBen.

m Angesteiften Fugenmortel weder mit
Wasser verdinnen noch mit frischem
Mortel bzw. Pulver vermischen.

m Bei Einwirkung von séurehaltigen, ze-
mentangreifenden Reinigern kann es
zur Schadigung des erhérteten
Fugenmaterials kommen. Fugen vor

der Anwendung saurer Reiniger
grundlich vorndssen und nach der
Reinigung mit viel Wasser nachwa-
schen.

m Bei Verfugungen von keramischen
Belagen mit erhdhter mechanischer
Belastung und Beanspruchung durch
Reinigungschemikalien im industriel-
len und gewerblichen Bereich ist
PCI Durafug NT einzusetzen. Fir die
Verfugung von starksaurebelasteten
Bereichen empfiehlt sich die Verwen-
dung der Epoxidharz-Fugenmortel
PCI Durapox NT bzw.

PCI Durapox NT plus.

® In Abhéangigkeit von der Verarbeitung
und vom Waschen sind beim Farbton
Nr. 19 Basalt und Nr. 47 Anthrazit
Farbabweichungen moglich. Der
Farbton kann im verfugten Fliesenbe-

lag heller austrocknen als angegeben.

m Geringe Farbabweichungen sind
moglich, deshalb beim gleichen Ob-
jekt moglichst nur PCI FT Fugenbreit
mit der gleichen Chargen-Nr. verwen-
den.

m FUr die Reinigung einen feuchten
Schwamm und keinen trockenen
Lappen verwenden, da sonst Verfar-
bungsgefahr durch Einreiben des ein-
getrockneten Fugenmortels in die
noch feuchte Fuge besteht.

m PCI FT Fugenbreit darf nicht mit Pul-
ver abgestreut werden.

m Beim Verfugen von oberflachenrauen
Naturwerksteinplatten oder Cotto

bitte Probeverfugung durchftihren
(Pigmentflecken).

® Fur die Verfugung von Feinsteinzeug-
beldgen wird die Verwendung von
PCI Rapidfug bzw. PCI Flexfug emp-
fohlen.

m Bei der Einwirkung von Wassern mit
freier, Zement angreifender Kohlen-
saure auf den Fugenmortel (z. B. im
Nachklarbecken) ist mit
PCI Durapox NT / NT plus zu verfu-
gen.

m FUr die Verfugung von Belagen aus
Steinzeugriemchen wird die Verwen-
dung von PCI Flexfug empfohlen.

m Bei der Verarbeitung von
PCI FT Fugenbreit im Fugeisenverfah-
ren empfiehlt sich die Abmischung mit
50 % feuergetrocknetem Quarzsand
der Kérnung 0,3 bis 0,8 mm. Die An-
machwassermenge ist auf 110 ml pro
kg abgemischtem Material zu reduzie-
ren

m Geeignete Werkzeuge kdnnen bezo-
gen werden z. B. bei
Collomix GmbH
HorchstraBe 2
85080 Gaimersheim
www.collomix.de

m Werkzeuge unmittelbar nach Ge-
brauch mit Wasser reinigen, im ange-
trockneten Zustand ist nur
mechanisches Abschaben moglich.
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Sicherheitshinweise

PCI FT-Fugenbreit enthalt Zement. Ze-
ment reagiert mit Feuchtigkeit oder An-
machwasser alkalisch; deshalb sind
Hautreizungen bzw. Veratzungen von
Schleimhauten (z. B. Augen) maglich.
Reizt die Atmungsorgane. Gefahr erns-
ter Augenschaden, deshalb Augenkon-
takt und langerfristigen Hautkontakt
vermeiden. Staub nicht einatmen. Bei

BerUhrung mit den Augen sofort griind-
lich mit Wasser abspuUlen und Arzt kon-
sultieren. Bei BerUhrung mit der Haut
beschmutzte Kleidung sofort ausziehen
und Haut sofort mit viel Wasser und
Seife abwaschen. Geeignete Schutz-
handschuhe (z. B. nitrilgetrankte Baum-
wollhandschuhe) und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlu-

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,
Wittenberg, in Osterreich und in der
Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpa-
ckungen koénnen entsprechend dem
aufgedruckten Symbol auf der Verpa-
ckung bei DSD, KBS oder Interseroh
entsorgt werden. Sortier- und Erfas-
sungskriterien sowie aktuelle Adressen

Telefonischer PCI-
Beratungsservice
fir anwendungs-
technische Fragen:

(0180)5217 217

Automatische Verbindung mit der nachstgele-
genen Beratungszentrale zum Tarif von 14 ct/Min.
aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhéchst-
preis 42 ct/Min.

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax +49 (8 21) 59 01-419

PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg
Fax +49 (34 91) 6 58-263

Ihrer regionalen Entsorgungspartner er-
halten Sie unter der

Fax-Nr. (08 21) 59 01-420.
Weitere Informationen zur Entsorgung kénnen Sie den

Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entneh-

men.

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0

Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Osterreich
1Z-NO-Siid - StraBe 7 - Objekt 58 C7
2355 Wiener Neudorf

Tel. +43 (22 36) 6 58 30

Fax +43 (22 36) 6 58 22
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG
VulkanstraBe 110 - 8048 Zlrich
Tel. +41 (68) 9 58 21 21

Fax +41 (568) 9 58 31 22
www.pci.ch

cken sofort arztlichen Rat einholen und
Verpackung oder diese Produktinforma-
tion vorzeigen. Darf nicht in die Hande
von Kindern gelangen.

Chromatarm.

Giscode: ZP 1

Weitere Informationen kénnen dem PCI-
Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche
unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen
Merkblattern kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtli-
nien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnis-
stand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und
Anwendungsmaglichkeit fiir den vorgesehenen Zweck zu priifen.
Fir Anwendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter
»~Anwendungsbereiche“ nicht ausdriicklich genannt sind, ist der
Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzu-
holen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt auBerhalb des
Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher
die Beratung der PCI einzuholen, haftet er fir evtl. resultierende
Schéaden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnun-
gen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. &. kdnnen
sich ohne Vorankiindigung &ndern und stellen nicht die vertrag-
lich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmuungen
sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener Verantwor-
tung zu beachten. Die Erwéhnung von Handelsnamen anderer
Unternehmen ist keine Empfehlung und schlieBt die Verwendung
anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen
beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und
Leistungen und stellen keine Garantien dar. Fir unvollsténdige
oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird
nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit)
gehaftet; etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz
bleiben unberiihrt.
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